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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 166/C/2012

Gdansk, dnia 4 czerwca 2012 r.

. Opis przedmiotu badania: ksztattka dachowa ceramiczna wedtug PN-EN 1304:2007

Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobéw wraz z poprawka
PN-EN 1304:2007/Ap1:2011
(nazwa handlowa: kominek odpowietrzajacy)

Nazwa i adres Zleceniodawcy: CERTOS Radostaw Lezuch, Noséw Kolonia 13,
27-425 Wasniow

Nazwa i adres Producenta: CERTOS Radostaw Lezuch, Nosow Kolonia 13, 27-425 Wasniow
Numer i data zlecenia badan: z dnia 7 maja 2012 r.

Zlecony zakres badan: sprawdzenie mrozoodpornosci

Data pobrania prébek: prébki pobrat Zleceniodawca
Sposoéb pobrania prébek: probki pobrat Zleceniodawca
Data dostarczenia prébek do laboratorium: 8 maja 2012 .
Odchylenia lub zmiany w metodach badan: nie stosowano

Data zakonczenia badan: 4 czerwca 2012 r.
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1. Wyniki badari odnoszg si¢ wytgcznie do badanych obiektow.

2. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody laboratorium powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Ewentualne skargi dotyczace realizacji badan mogg by¢ sktadane w terminie jednego miesigca od daty otrzymania niniejszego

sprawozdania.



Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji S.A. Oddziat w Gdansku
11. Wyniki badan:

Laboratorium Wyrobéw Budowlanych

11.1 Sprawdzenie mrozoodpornosci — procedura badawcza wediug PN-EN 539-2:2009
Dachowki ceramiczne — Okreslanie wifasciwosci fizycznych — Cze$¢ 2: Badanie
mrozoodpornosci metoda E

Oznakowanie : .
orobki Opis uszkodzen
166/C/1
::gg;gg Po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
166/C/4 zadna z badanych prébek nie ulegta
166/C/5 uszkodzeniu
166/C/6
Sprawozdanie Autoryzujacy
sporzadzit: sprawozdanie z badan:
Specjalista Kierownik Laboratorium

(M of;zm O‘K““J
Szymon Gtadysz Anna Kulis
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